
Eigenschaft Rekumat C Rekumat M Rekumat S

Wärmetauscher-Effizienz Mittel Hoch Sehr hoch

Autotherm CH4 in CO2 ca. 6 Vol% 3,6 Vol% 2,5 Vol%

Autotherm CH4 in Luft ca. 4,5 Vol% 3 Vol% 2 Vol%

Chemische Beständigkeit Hoch Mittel Mittel

Verschmutzungsneigung (Partikel) Gering Gering Mittel

Max. Feuerungstemperatur 1200°C 1000°C 1000°C
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